
Anexa 2. Rezultate experimentale obţinute la măsurările XRF in situ asupra pigmenţilor de pe suprafaţa 

tapiseriei; valori în ppm per element identificat; erorile de mǎsurare nu sunt trecute în tabel 

 

Zona analizată / 

element 

determinat Ba Ti Cr V Mn Fe Ni Cu Zn Zr Ru Rh Pd Sn Re Ir Pb 

zona gri-negru 0 1.23 13.72 0 0.00 22.51 2.38 5.84 3.28 0 19.67 10.02 10.22 9.60 0 0 1.36 

zona roşiatică 0 1.98 14.35 0 0.38 33.72 2.76 6.06 3.88 0 9.39 6.21 5.71 13.55 0 0 1.83 

 

 

 


